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Test 2IDOCHBI(7)u

Reseni

1) Jak se lisi latky sloZzené ze stejnych prvk, ale nizkomolekuldrniho charakteru od latek makromolekularnich:
a) Makromolekularni latky maji molarni hmotnost vétsi nez cca 10000 g/mol
b) Nizkomolekularni maji vyssi molarni hmotnost nez makromolekularni
c) Odlisuji se rozdilnou rozpustnosti a viskozitou
d) Makromolekularni latky vznikaji rozkladem latek nizkomolekularnich

2) Kondenzaci vznikaji:
a) Z monosacharidl disacharidy
b) Z aminokyselin peptidy
c) Zalkanl alkeny
d) Zhalogenderivat( nitroderivaty

3) Polykondenzaci vznikaji:
a) Bilkoviny
b) Skrob
c) Fenoplasty
d) Vyssi mastné kyseliny

4) Nezbytnou soucasti monomeru je pro zdarny priibéh polymerace zapotrebi:
a) Skupiny -OH
b) Soucasti monomeru musi byt dva halogeny, z nichz jeden je fluor
c) Pritomnost aminoskupiny
d) Nasobna vazba

5) Hexamethylendiamin a kyselina adipova jsou suroviny pro vyrobu:
a) polyamidi
b) polyethylentereftalatu
c) polyester
d) syntetickych vldken typu nylon

6) Které suroviny si vyberete pro experimentalni pripravu fenolformaldehydové pryskyfice:
a) fenol

b) HCI
c) kalafunu
d) HCHO

7) Otto Wichterle se podilel na vyvoji makromolekularnich latek typu:
a) Silon — polyamid z 6-kaprolaktamu
b) Nylon — polyamid z kyseliny tereftalové a kyseliny adipové
¢) Hydrogel pro vyrobu oc¢nich ¢ocek
d) Silikon — pro vyrobu silikonovych olejd

8) Které z uvedenych plastl obsahuji vazany halogen:

a) PAN
b) PTFE
c) PET
d) PMMA

9) Sloucenina CH2=C(CH3)COOH je:
a) Kyselina mlécna
b) Zakladem pro vyrobu PMMA
c) Kyselina 2-methyl propenova
d) Pouziva se pfi vyrobé polyakrylonitrilu

10) Corozumime pod pojmem kopolymerace:

a) Reakci kyseliny adipové a hexamethylendiaminu
b) Reakci kyseliny tereftalové a ethylenglykolu za vzniku polyethylentereftalatu
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c) Vzajemna reakce dvou nebo vice monomer( za vzniku makromolekuly se zménénymi fyzikalné chemickymi
vlastnostmi
d) Reakce dvou polymerd, pti které se uvolfiuji nejméné dvé jednoduché latky
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